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Rappresentazione grafica schematica 
della famiglia del materiale Ferro-Titanit
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Ferro-
Titanitc R

a. Durezza d'impiego, HRC

b.  Durezza allo stato ricotto, HRC
c. Resistenza alla �essione in MPa

d. Densità, g/cm

e.  Resistenza alla compressione, MPa
f. Modulo elastico E, GPa
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